
福岡県直方土木事務所

福岡県鞍手郡鞍手町大字中山

改良径φ1400mm，改良長8m，268本

固化材添加量300kg/m
3

MITS工法(CMSｼｽﾃﾑ)施工事例

【 直方鞍手線(仮称筑豊IC)道路新設(20-8工区)工事 】

・発注者 　：

・施工場所：

・施工数量：
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施工写真

小型のﾊﾞｯｸﾎｳﾀｲﾌﾟであることから、機械の移動が容易であり、ｱｰﾑを伸
ばして施工できることから、狭い場所でも4台施工が可能である。通常の
小型機であれば、改良径φ800mm、深度は10m程度までの施工となる
が、MITS工法の場合、土質によっては改良径φ1600mm、深度は23mま
で施工可能である。

φ=1400(mm)　ap=31.8(%)　着定式

深層混合処理工法：quck=600(kN/m2)

着底層
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 【 東洋産業株式会社 】




